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Con la presencia de numerosos participantes, el dia 08/11/22 comenzé el Curso
“Mantenimiento edilicio — medianeria — peritajes - tasaciones”, a cargo de la Arqgta. Ana
Maria Elguero.
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ESTRUCTURA

PATOLOGIAS

Hierros expuestos

Pérdida de seccion de armaduras por
oxidacion

Carbonatacion del hormigon: Proceso por el
cual el didxido de carbono del aire lo penetra
por poros o grietas, reacciona con el
hidroxido de calcio y forma sales:
CARBONATOS DE CALCIO

SUBSANACION
Inhibicion de la fuente indeseable de agua

Verificacion de armaduras y masa de
Hormigon. (ENDs)

Eventual refuerzo de armaduras y groutin en
el Hormigon
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ALBANILERIA - MEDIANERIA

PATOLOGIAS
Ventanas sobre Muro Divisorio de Predios

Unidad condensadora de Split con
incertidumbre en la sujecion de ménsulas

Vistas indeseadas no admitidas

Posibilidad de arrojo de basura sobre el
lindero

SUBSANACION

Retiro de Unidad Condensadora o compromiso
escrito fehaciente de cargo de mantenimiento
de la misma firmada por profesional de la
Construccion matriculado

Cegado de ventanas

Aplicacion de lo exigido por la Normativa
q Art. 3.3.2.13.1 C.E.C.B.A.
Vanos fijos traslucidos a 1,30 N.P.T.

Vanos fijos transparentes a 1,80 N.P.T.
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