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Con la presencia de numerosos participantes en linea, el dia 04/04/24 comenzo el Curso
Del papel a la obra — Como ejecutar correctamente una estructura de hormigén armado, a
cargo del Arg. Enrique D. Botto Tripodaro.
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ADICIONES MINERALES
CONCEPTOS GENERALES

Adiciones Minerales, ; por qué se utilizan?

» Control de emision de CO, durante la fabricacion del Clinker portiand

 Uso de subproductos industriales (EGAH, cenizas volantes, micro silice)
» Menor uso de recursos energéticos no renovables (gas y otros combustibles)

e Menor consumo energético
e Mayor vida util de las canteras
e Mayor productividad de los hornos de fabricacion

o COMPORTAMIENTO SIMILAR AL CEMENTO
 FUNDAMENTO: COMPOSICION MINERALOGICA




